[image: image1.emf]Объект: 

№ выработки: 1 Осадок:                           очень большой

Глубина отбора образца, м: 0,5 Запах:                             без запаха

Условия фильтрации:           Кф>0,1 Нитриты:                          нет

Прзрачность:                       слабоопалесцирующая Железо двухвалентное:   есть

Цвет:                                   без цвета Железо трехвалентное:    нет

Анионы мг/л мг-экв/л % мг-экв Катионы мг/л мг-экв/л % мг-экв

HCO

3

549,21 9,00 59,24 Ca 32,04 1,6 10,51

Cl 49,61 1,40 9,18 Mg 82,63 6,8 44,76

SO

4

230,52 4,80 31,56 Fe 8,39 0,3 1,97

NO

3

0,00 0,00 0,00 NH

4

1,84 0,1 0,68

Na+K 147,16 6,4 42,07

1101,46

мг-экв/л в нем. град.

826,81 8,42 23,54

8,42 23,54

70,38 0,00 0,00

11,32

9,00

4,08 pH 6,8

Постоянном

Периодичес.

     HCO

3

 

59

 SO

4

 

32

 [Cl 

9

]

Исполнитель: Начальник лаборатории:



Проба № 813

  pH6,9 M 1,1   

Примечание: вода гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-натриевая, слабосолоноватая, 

жесткая (жесткость карбонатная)

Ион железа

Наихудший показатель



Нитрат-ион

средняя

средняя

Жесткость общая

низкая

средняя

Гумус

Водородный показатель

Хлор-ион

низкая

низкая

низкая



нет

нет

низкая

нет

нет

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 

9.602-89

Свинец Алюминий

низкая



нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет



нет

слабо

нет

нет

W4 W6 W8

нет нет нет

Аммонийные соли

Едкие щелочи

К ж\б конструкциям 

при смачивании

       Mg 

45

 Na 

42

 [Ca 

11

]

KSO

4

Портландцемент

Шлакопорт-цемент

Сульфатостойкие

нет

нет

Бикарбонатная щелочность

Водородный показатель

Агресс. Углекислота

Магнезиальные соли

Общая

Карбонатная

Постоянная

Жесткость

Содержание в литре

Степень агрессивности по СНиП 

2.03.11-85

Сумма ионов, мг/л

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л

Сухой остаток (выпариваниемв), мг/л

СО2 свободн., мг/л

СО

2

 агрессивн., мг/л

Щелочность общ., мг-экв/л

Гумус, мг/л
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[image: image2.emf]Объект: 

№ выработки: 1 Осадок:                           очень большой

Глубина отбора образца, м: 0,5 Запах:                             без запаха

Условия фильтрации:           Кф>0,1 Нитриты:                          нет

Прзрачность:                       слабоопалесцирующая Железо двухвалентное:   есть

Цвет:                                   без цвета Железо трехвалентное:    нет

Анионы мг/л мг-экв/л % мг-экв Катионы мг/л мг-экв/л % мг-экв

HCO

3

549,21 9,00 59,24 Ca 32,04 1,6 10,51

Cl 49,61 1,40 9,18 Mg 82,63 6,8 44,76

SO

4

230,52 4,80 31,56 Fe 8,39 0,3 1,97

NO

3

0,00 0,00 0,00 NH

4

1,84 0,1 0,68

Na+K 147,16 6,4 42,07

1101,46

мг-экв/л в нем. град.

826,81 8,42 23,54

8,42 23,54

70,38 0,00 0,00

11,32

9,00

4,08 pH 6,8

Постоянном

Периодичес.

     HCO

3

 

59

 SO

4

 

32

 [Cl 

9

]

Исполнитель: Начальник лаборатории:



Проба № 813

  pH6,9 M 1,1   

Примечание: вода гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-натриевая, слабосолоноватая, 

жесткая (жесткость карбонатная)

Ион железа

Наихудший показатель



Нитрат-ион

средняя

средняя

Жесткость общая

низкая

средняя

Гумус

Водородный показатель

Хлор-ион

низкая

низкая

низкая



нет

нет

низкая

нет

нет

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 

9.602-89

Свинец Алюминий

низкая



нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет



нет

слабо

нет

нет

W4 W6 W8

нет нет нет

Аммонийные соли

Едкие щелочи

К ж\б конструкциям 

при смачивании

       Mg 

45

 Na 

42

 [Ca 

11

]

KSO

4

Портландцемент

Шлакопорт-цемент

Сульфатостойкие

нет

нет

Бикарбонатная щелочность

Водородный показатель

Агресс. Углекислота

Магнезиальные соли

Общая

Карбонатная

Постоянная

Жесткость

Содержание в литре

Степень агрессивности по СНиП 

2.03.11-85

Сумма ионов, мг/л

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л

Сухой остаток (выпариваниемв), мг/л

СО2 свободн., мг/л

СО

2

 агрессивн., мг/л

Щелочность общ., мг-экв/л

Гумус, мг/л
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										Приложение 2.5.

		ХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ ВОДЫ

		Наименование		Количество

		определений		мг/л		мг.экв/л		%

		Прозрачность :        прозрачная

		Цвет:                      бесцветная

		Запах:                      без запаха

		Осадок:                       нет

		Объемные  определения

		Ион гидрокарбоната   НСО3		244,0		4,00		24.3

		Ион хлора                  СL		36,9		1,04		6,3

		Ион сульфата             SO4		153,6		3,20		19,4

		Ион магния                 Мg		9,8		0,80		4,8

		Ион кальция                Са		96,0		2,80		17,0

		Ионы натрия и калия    Na + К		106,7		4,64		28,2

		Углекислота своб.        СО2		24,2

		Жесткость  в град.		10,1		10,1

		Калориметрические определения

		Концентрация водородных ионов в Р.Н.		7,2

		Ион закисного железа         Fe		2,0

		Ион окисного железа           Fe		не обн.

		Ион нитрит                         NO2		0.5

		Ион аммония                      NH4		1

		Заключение о степени агрессивности воды, как среды для бетона :

		1. Реакция воды  Рн=7,2		на бетон неагрессивна

		2.Карбонатная жесткость= 10,1 н.гр.		на бетон неагрессивна

		3.Содержание своб. СО2=24,2 мг/л		на бетон неагрессивно

		4. Содержание SO4=153,6 мг/л		на бетон неагрессивно

		Общее заключение: данная вода, как среда для бетона неагрессивна
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																Приложение

		РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

		Проба № 813

		Объект:

		№ выработки: 1										Осадок:                           очень большой

		Глубина отбора образца, м: 0,5										Запах:                             без запаха

		Условия фильтрации:           Кф>0,1										Нитриты:                          нет

		Прзрачность:                       слабоопалесцирующая										Железо двухвалентное:   есть

		Цвет:                                   без цвета										Железо трехвалентное:    нет

		Содержание в литре

		Анионы		мг/л		мг-экв/л		% мг-экв				Катионы		мг/л		мг-экв/л		% мг-экв

		HCO3		549.21		9.00		59.24				Ca		32.04		1.6		10.51

		Cl		49.61		1.40		9.18				Mg		82.63		6.8		44.76

		SO4		230.52		4.80		31.56				Fe		8.39		0.3		1.97

		NO3		0.00		0.00		0.00				NH4		1.84		0.1		0.68

												Na+K		147.16		6.4		42.07

		Сумма ионов, мг/л						1101.46				Жесткость				мг-экв/л		в нем. град.

		Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л						826.81				Общая				8.42		23.54

		Сухой остаток (выпариваниемв), мг/л										Карбонатная				8.42		23.54

		СО2 свободн., мг/л						70.38				Постоянная				0.00		0.00

		СО2 агрессивн., мг/л						11.32

		Щелочность общ., мг-экв/л						9.00

		Гумус, мг/л						4.08								pH		6.8

		Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

								W4				W6				W8

		Бикарбонатная щелочность						нет				нет				нет

		Водородный показатель						нет				нет				нет

		Агресс. Углекислота						слабо				нет				нет

		Магнезиальные соли						нет				нет				нет

		Аммонийные соли						нет				нет				нет

		Едкие щелочи						нет				нет				нет

		KSO4		Портландцемент				нет				нет				нет

				Шлакопорт-цемент				нет				нет				нет

				Сульфатостойкие				нет				нет				нет

		К ж\б конструкциям при смачивании				Постоянном						нет				нет

						Периодичес.						нет				нет

		Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-89

								Свинец						Алюминий

		Нитрат-ион						низкая

		Жесткость общая						низкая

		Гумус						низкая

		Водородный показатель						низкая						низкая

		Хлор-ион												средняя

		Ион железа												средняя

		Наихудший показатель						низкая						средняя

				M 1,1				HCO3 59 SO4 32 [Cl 9]								pH6,9

								Mg 45 Na 42 [Ca 11]

				Примечание: вода гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-натриевая, слабосолоноватая, жесткая (жесткость карбонатная)

						Исполнитель:						Начальник лаборатории:





Лист3

		






